Propozycje  tematów prac magisterskich na rok akad. 2017/2018
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

Specjalność: Technologia Materiałów Budowlanych

	Temat pracy magisterskiej
	Kierunek,
Specjalność, blok spec.
	Opiekun
	Student
	Finanse

	1. Alkaliczna aktywacja mieszanek popiołowo – klinkierowych i popiołowo – cementowych.
2. Wpływ parametrów cementów CEM I na parametry suchych mieszanek naprawczych.
3. Wpływ rodzaju mikrokrzemionki na właściwości zapraw budowlanych.
	TCh/TM/TB
TCh/TM/TB
TCh/TM/TB

	Prof. dr hab. inż. 

Jan Deja 
	
	WP
WP (OŻARÓW)

WP (Górażdże)


	4. Wpływ dodatku różnych frakcji mielonej stłuczki szklanej na cechy strukturalne i mikrostrukturalne stwardniałych zaczynów. 

5. Wpływ dodatku różnych frakcji mielonej stłuczki szklanej na właściwości zapraw. 

6. Wpływ mielonej stłuczki szklanej na hydratację cementu glinowego.
	TCh/TM/ TB
TCh/TM/TB
TCh/TM/MW
	Dr inż. 

Łukasz Gołek
	
	BW
BW
WP (Cementownia Górka)

	7. Wpływ dodatku wapna o różnym czasie gaszenia do mas ceramiki budowlanej na ich właściwości formiercze oraz właściwości tworzyw z nich otrzymanych.
8. Wpływ dodatku węglanu wapnia wprowadzonego do masy ceramicznej w różnej postaci na właściwości tworzyw o czerepie porowatym.
9. Wpływ dodatku odpadów z różnego rodzaju filtrów wody domowego użytku do mas ceramiki budowlanej na właściwości tworzyw z nich otrzymanych.
	TCh/TM/TCBiMI
TCh/TM/TCBiMI
TCh/TM/TCBiMI
	Dr inż. 

Ewelina 

Kłosek - Wawrzyn
	
	WP (Lhoist)
BW
BW



	10. Badania wpływu domieszek upłynniających na właściwości zapraw i zaczynów ze spoiw mieszanych 

11. Badanie czynników wpływających na przebieg korozji alkalicznej kruszywa w zaprawach z cementów glinowych 

12. Badania wpływu dodatków chemicznych na morfologię uwodnionych glinianów wapniowych
	TCh/TM/ FMB
TCh/TM/TB
TCh/TM/FMB
	Dr inż. 

Łukasz Kotwica
	
	WP (ATLAS)

BW
BW



	13. Opracowanie woltamperometrycznych procedur oznaczania pierwiastków śladowych wykorzystujących elektrody błonkowe.
14. Reduktory chromu Cr+6 w cemencie stosowane w przemyśle cementowym.
15. Wpływ wód odpadowych na wybrane fizykomechaniczne cechy zapraw cementowych.
	TCh/TM/MW
TCh/TM/ MW
TCh/TM/FMB

	Dr 

Agnieszka Królicka
	
	BW

WP (Ożarów)
BW

	16. Zastosowanie planu eksperymentu Boxa – Behenkena w optymalizacji właściwości mieszaniny.
17. Wykorzystanie zasad doboru funkcji regresji w analizie interakcji badanych czynników.
	TCh/TM/MW
TCh/TM/MW
	Prof. dr hab. inż.
Ryszard Lech
	
	BW
BW


	18. Wpływ siarczanu(IV) wapnia na aktywację granulowanego żużla wielkopiecowego.
19. Wpływ kruszywa węglanowego na właściwości betonów mostowych. 

20. Produkty hydratacji C3A w obecności CaSO3·0,5H2O i CaCl2
	TCh/TM/ TB
TCh/TM/TB
TCh/TM/FMB/MW
	Dr inż. 

Artur Łagosz
	
	BW
WP (Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego)
BW

	21. Ocena wpływu lekkich kruszyw mineralnych na właściwości mieszanek betonowych o konsystencjach ciekłych.

22. Ocena wpływu kruszyw łamanych na właściwości reologiczne mieszanek betonowych o konsystencji ziemisto – wilgotnej.

23. Ocena wpływu wód odpadowych na proces hydratacji układów cement +dodatek mineralny. 
	TCh/TM/TB
TCh/TM/TB
TCh /TM/MW

	Dr inż. 

Grzegorz Łój
	
	BW
WP (Bruk Lisów
WP (Kompania Górnicza, BD Beton)

	24. Wpływ modyfikacji powierzchniowej na właściwości zapraw i betonów.
25. Wpływ domieszek polimerowych na właściwości transportowe zapraw cementowych.
26. Badania nad wpływem zbrojenia włóknistego na odkształcalność zapraw klejowych.
27. Badanie współoddziaływań składników organicznych i mineralnych w kompozytowych materiałach powłokowych. 
	TCh/TM/FMB
TCh/TM/FMB
TCh/TM/FMB
TCh/TM/FMB

	Dr inż. 

Grzegorz Malata
	
	BW
BW 

WP (CFI/ICiMB)
WP (SYNTHOS) 

	28. Wpływ jakości kruszywa drobnego na wybrane parametry użytkowe różnych typów zapraw wytwarzanych na bazie spoiw mineralnych

29. Rola jakości kruszyw pochodzących z recyklingu gruzu betonowego w kształtowaniu trwałości betonów
	TCh/TM/TB
TCh/TM/ TB

	Dr inż. 

Radosław Mróz
	
	BW

BW

	30. Badanie przydatności wybranych surowców barwnie wypalających się do produkcji elewacyjnych wyrobów klinkierowych 

31.  Badanie przydatności wybranych surowców biało wypalających się do produkcji elewacyjnych wyrobów klinkierowych 

32. Wpływ składu mieszanki surowcowej na izolacyjność cieplną wypalonego tworzywa.
33. Badanie wpływu wybranych czynników na  tłumienie fal akustycznych  w tworzywie ceramicznym.
	TCh/TM/ TCBiMI
TCh/TM/TCBiMI
TCh/TM/ TCBiMI
TCh/TM/TCBiMI
	Dr inż. 

Paweł Murzyn
	
	WP (Klinkier Przysucha)

WP (Klinkier Przysucha)

WP (Wienerberger)
WP (Wienerberger)

	34. Porównanie kinetyki hydratacji cementów z wybranymi dodatkami mineralnymi.
35. Weryfikacja sposobów oznaczania czasu wiązania i wytrzymałości cementów w sposób niestandardowy.
36. Skład fazowy i mikrostruktura starych zaczynów alitowych i belitowych.
	TCh /TM/MW
TCh /TM/MW
TCh/TM/MW
	Prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik
	
	BW

BW

BW

	37. Szkło piankowe jako nośnik materiałów fazowo-zmiennych.

38. Autoklawizowane tworzywa izolacyjne z granulatem szkła piankowego 
	TCh/TM/TCBiMI
TCh/TM/TCBiMI
	Dr inż. 

Waldemar Pichór
	
	BW

BW

	39. Badanie wpływu granulowanego żużla wielkopiecowego na właściwości tworzyw silikatowych.

40. Synteza hydrogranatów z szeregu andradyt – hydroandradyt.

41. Badanie wpływu uziarnienia piasków kwarcowych na cechy użytkowe tworzyw silikatowych.

42.  Badanie wpływu ilości i aktywności wapna na jakość tworzyw silikatowych.
	TCh/TM/ TB
TCh/TM/TB
TCh/TM/ FMB/TCBiMI
TCh/TM/FMB/TCBiMI
	Dr hab. inż. 

Zdzisław Pytel
	
	BW

BW 
BW 
WP 
(Leier Tarnów)

	43. Wpływ powierzchni właściwej kwarcu na syntezę girolitu.

44. Wpływ warunków hydrotermalnych na syntezę girolitu.
45. Beton komórkowy o bardzo niskiej zawartości siarczanów. Badania składu chemicznego betonów komórkowych zawierających zmienne ilości surowców wiążących.
	TCh/TM/ TB
TCh/TM/TB
TCh/TM/TB
	Dr inż. 

Agnieszka Różycka
	
	BW

BW 
WP (PREFBET Śniadowo)

	46. Wpływ dodatku mielonego kamienia wapiennego na właściwości cementu z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego.

47. Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na proces hydratacji i właściwości cementu.

48. Odporność cementu z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego na korozję chlorkową.
	TCh/TM/MW
TCh /TM/MW
TCh/TM/MW
	Dr inż. 

Ewelina Tkaczewska
	
	WP (Cemex)
DS
DS

	49. Tworzywa szklano-krystaliczne wytworzone w wyniku dewitryfikacji mieszanin zawierających popiół lotny i stłuczkę szklaną. 

50. Wpływ rodzaju, ilości i uziarnienia dodatków poryzujących na szybkość suszenia masy i kapilarność tworzyw.
51. Wpływ grzybów i pleśni pojawiających się w trakcie dołowania masy, na jej właściwości reologiczne i parametry wytworzonych tworzyw ceramicznych.
	TCh/TM/ TCBiMI
TCh/TM/TCBiMI
TCh/TM/ TCBiMI

	Dr inż. 

Wojciech Wons
	
	BW

WP (Wienerberger)
BW


Bloki Specjalistyczne:

TMW – Technologia Materiałów Wiążących

TB – Technologia Betonu

TCBiMI – Technologia Ceramiki Budowlanej i Materiałów Izolacyjnych
FMB – Fizykochemia Materiałów Budowlanych
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