Propozycje  tematów prac magisterskich na rok akad. 2018/2019
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

Specjalność: Technologia Materiałów Budowlanych

	Temat pracy magisterskiej
	Kierunek,
Specjalność, blok spec.
	Opiekun
	Student
	Finanse

	1. Reaktywność krasów jako składnika zestawu surowcowego.
2. Porównanie wpływu cementów CEM III oraz CEM II na odporność korozyjną betonów konstrukcyjnych.

3. Spoiwa na bazie siarczanu wapnia pochodzącego z różnych źródeł- ocena możliwości zastosowania w jastrychach podłogowych.
4. Zawartość powietrza w zaprawach normowych dla cementów CEM I, CEM II i CEM III oraz wpływ różnych uziarnień piasków z różnych rejonów kraju na napowietrzenie cementów i jego przełożenie na mieszankę betonową.
	TCh/TMB/TMW
TCh/TMB/TB
TCh/TMB/TMW

TCh/TMB/TB
	Prof. dr hab. inż. 

Jan Deja 
	
	WP (Ożarów – 1)
WP (Ożarów – 3)
WP (Lafarge – 7)
WP (Lafarge – 9)

	5. Wpływ warunków dojrzewania na skład fazowy zaczynów na bazie mielonej stłuczki szklanej.

6. Badanie właściwości pucolanowych popiołów z kotłów CO.
	TCh/TMB/TMW
TCh/TMB/TMW
	Dr inż. 

Łukasz Gołek
	
	BW
BW



	7. Badanie wpływu warunków suszenia i wypalania mas Z udziałem iłów z okolic Torunia na właściwości tworzyw ceramicznych.
8. Wpływ kalcytu i dolomitu na barwę i inne właściwości tworzyw o czerepie spieczonym.
9. Badanie możliwości wykorzystania odpadu z płukania dolomitu jako składnika mas ceramicznych.
	TCh/TMB/TCiMI
TCh/TMB/TCiMI
TCh/TMB/TCiMI
	Dr inż. 

Ewelina 

Kłosek - Wawrzyn
	
	WP (Wienerberger)

WP (Wienerberger)

DS


	10. Optymalizacja spoiw klinkierowych i z dodatkami mineralnymi ze względu na ich parametry wytrzymałościowe.

11. Optymalizacja geopolimerów ze względu na ich parametry wytrzymałościowe.
	TCh/TMB/TB
TCh/TMB/TB

	Dr inż. 

Łukasz Kołodziej
	
	DS

DS

	12. Badanie wpływu domieszek związków litu na trwałość zapraw i betonów z cementu glinowego.
13. Wpływ powierzchni zmielenia i rodzaju cementu na strukturę napowietrzenia mieszanki betonowej.

14. Kompatybilność polimerów z domieszkami napowietrzającymi, prowadzący do uzyskania stabilnej i wysokiej jakości struktury napowietrzenia.
	TCh/TMB/FMB/TB/TMW
TCh/TMB/FMB
TCh/TMB/FMB


	Dr inż. 

Łukasz Kotwica
	
	BW
WP (Lafarge – 4)
WP (Lafarge – 5)



	15. Ocena uwalniania substancji szkodliwych z materiałów budowlanych przy użyciu technik woltamperometrycznych.
16. Wykorzystanie metod elektrochemicznych do badania korozji chlorkowej betonu.
17. Wykorzystanie błonkowych czujników w woltamperometrycznych badaniach surowców przemysłu materiałów budowlanych.
	TCh/TMB/TMW
TCh/TMB/TMW
TCh/TMB/TMW

	Dr hab.
Agnieszka Królicka
	
	BW

BW
G


	18. Wpływ Ca(OH)Cl na właściwości cementów zawierających różne proporcje CaSO4·2H2O i CaSO3·0,5H2O w roli regulatora czasu wiązania.

19. Wpływ parametrów oraz rodzaju spoiwa na zdolność do retencji wody pod ciśnieniem w mieszance betonowej przeznaczonej na ściany szczelinowe.

20. Wpływ rodzaju regulatora czasu wiązania na parametry cementu.
	TCh/TMB/ TB/TMW
TCh/TMB/TB
TCh/TMB/TB/TMW
	Dr hab. inż. 

Artur Łagosz
	
	BW
WP  (Lafarge - 10)

WP  (Lafarge - 11)

	21. Badanie warunków atmosferycznych na powstawanie wykwitów wapniowo-węglanowych na betonach wibroprasowanych.
22. Ocena wpływu czynników zewnętrznych na trwałość barwy betonów wibroprasowanych.
23. Wpływ wybranych modyfikatorów retencyjnych na proces hydratacji cementu.
	TCh/TMB/TB
TCh/TMB/TB
TCh/TMB/TMW/FMB

	Dr inż. 

Grzegorz Łój
	
	BW
WP (CRH Slovensko SA)
WP (CFI WORLD SA)

	24. Tynki gliniane – badania nad sposobami modyfikacji.

25. Analiza zaniku przyczepności zapraw po różnych sposobach kondycjonowania.
26. Ocena trwałości siarczanów w spoiwach wielofazowych.
	TCh/TMB/FMB
TCh/TMB/FMB
TCh/TMB/TM
	Dr inż. 

Grzegorz Malata
	
	BW
WP (KREISLER) 
BW 

	27. Rola „nośników” jonów siarczanowych w tworzeniu się thaumasytu i ettringitu w spoiwach cementowych.
28. Wpływ rodzaju cementu na kształtowanie się wczesnych wytrzymałości stwardniałych kompozytów cementowych.
	TCh/TMB/TB
TCh/TMB/TB
	Dr inż. 

Radosław Mróz
	
	BW

WP (Lafarge – 6.)

	29. Badania procesów termicznych zachodzących podczas wypalania w masach ceramicznych i właściwości uzyskanych z nich tworzyw.
30. Badanie właściwości tworzyw ceramicznych uzyskanych z mas z udziałem lignitu i wybranych surowców ilastych.
31. Ocena przydatności mineralnych odpadów budowlanych w technologii ceramiki budowlanej.
	TCh/TMB/TCiMI

TCh/TMB/TCiMI
TCh/TMB/TCiMI
	Dr inż. 

Paweł Murzyn
	
	WP (Wienerberger)

WP (Wienerberger)
DS

	32. Skurcz chemiczny jako miara kinetyki hydratacji.
33. Transport wody w zaprawach modyfikowanych dodatkami i domieszkami.
34. Proces starzenia cementu.
35. Wpływ szkieł glinokrzemianowych na hydratację faz klinkierowych
	TCh /TMB/TMW
TCh /TMB/TMW
TCh/TMB/TMW
TCh/TMB/TMW/FMB
	Prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik
	
	DS./BW

DS./BW

DS./BW

WP


	36.  Wpływ dodatków mineralnych na właściwości matrycy betonu komórkowego.
37. Porównanie właściwości wapna hydratyzowanego z plastyfikatorami w tynkach i zaprawach murarskich.
38. Modyfikacja mikrosfer glinokrzemianowych warstwami fotokatalitycznymi.
	TCh/TMB/TCiMI

TCh/TMB/TMW
TCh/TMB/FMB
	Dr hab. inż. 

Waldemar Pichór
	
	BW

WP (LHOIST)

BW

	39. Badanie wpływu uziarnienia piasków kwarcowych na cechy użytkowe tworzyw silikatowych.

40. Badanie wpływu rodzaju i ilości wapna na jakość tworzyw wapienno-piaskowych.
41. Otrzymywanie tworzyw wollastonitowych na bazie prekursorów syntezowanych w warunkach hydrotermalnych.
42. Badanie właściwości plastycznych mas ceramicznych z udziałem iłów poznańskich pstrych.
	TCh/TMB/TCiMI

TCh/TMB/TCiMI

TCh/TMB/TCiMI

TCh/TMB/TCiMI
	Dr hab. inż. 

Zdzisław Pytel
	
	G
BW 
BW 
WP (Wienerberger)

	43. Wpływ wybranych czynników na syntezę xonotlitu.

44. Wpływ domieszek chemicznych (ultrasuperplastyfikatorów) na bazie polikarboksyloeterów na właściwości fizyko-chem. ABK.
45. Cementy portlandzkie i z dodatkami do produkcji ABK – ocena przydatności  i porównanie pod kątem właściwości ABK.
	TCh/TMB/ TB

TCh/TMB/TB

TCh/TMB/TB
	Dr inż. 

Agnieszka Różycka
	
	BW

WP (H+H)
WP (H+H)


	46. Hydrauliczne spoiwa drogowe na bazie gezy wapiennej.

47. Drobnowymiarowe elementy budowlane na bazie gezy wapiennej.
	TCh/TMB/FMB
TCh/TMB/FMB
	Dr inż. 

 Piotr Stępień
	
	BW

BW

	48. Wpływ rodzaju i ilości domieszki polimerowej na wybrane właściwości cementu 

49. Badania procesu hydratacji i właściwości cementów w różnych warunkach dojrzewania 
	TCh/TMB/TMW
TCh /TMB/TMW

	Dr inż. 

Ewelina Tkaczewska
	
	DS

DS

	50. Badanie przydatności popiołów lotnych ze spalania biomasy dla technologii ceramicznych materiałów budowlanych 

51. Tworzywa lekkie wypalane imitujące kamień - otrzymywanie z mas z dodatkiem odpadów szklistych.

52. Badanie przydatności surowca ze złoża w Kębłowie dla technologii ceramicznych materiałów budowlanych.
	TCh/TMB/TCiMI

TCh/TMB/TCiMI

TCh/TMB/ TCiMI

	Dr inż. 

Wojciech Wons
	
	DS

BW
WP (Wienerberger)


Bloki Specjalistyczne:

TMW – Technologia Materiałów Wiążących

TB – Technologia Betonu

TCBiMI – Technologia Ceramiki Budowlanej i Materiałów Izolacyjnych
FMB – Fizykochemia Materiałów Budowlanych
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