
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych: 

TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH 

Studia stacjonarne – Technologia Chemiczna – II stopień – IV Rok – semestr 7 

  

Ćwiczenie 1 

Temat:  Kształtowanie i modyfikowanie cech użytkowych spoiw siarczanowych i wapiennych 

Cel ćwiczenia:  

Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych cech technologicznych spoiw powietrznych i 

możliwości ich modyfikacji. Zapoznanie z typowymi domieszkami modyfikującymi. 

Poznanie wybranych metod badań i nabycie umiejętności ich przeprowadzenia. 

Program ćwiczenia: 

„Kompleksowa domieszka zastępująca wapno” – badanie na przykładzie wybranych cech 

technologicznych wpływu dodatków mineralnych i domieszek organicznych na właściwości 

zaczynów i zapraw gipsowych; dyskusja czy cytowany slogan reklamowy odpowiada 

rzeczywistości oraz jakie cechy powinna wykazywać domieszka o sugerowanym działaniu.  

Wymagane podstawy teoretyczne:  

Mechanizm wiązania i twardnienia spoiw siarczanowych (gips i anhydryt) 

Mechanizm wiązania i twardnienia spoiw wapiennych 

Zaprawy gipsowe, wapienne i wapienno-gipsowe 

Domieszki do zapraw: retentory wody, regulatory czasu wiązania, plastyfikatory 

PN-EN 13279-1 Gips budowlany 

PN-EN 459-1 Wapno budowlane --  Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 459-2 Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań 

Warunki zaliczenia zajęć: 

Elementami ocenianymi są: wynik dyskusji wprowadzającej, aktywność na zajęciach oraz 

sprawozdanie podsumowujące uzyskane wyniki i przedstawiające ewentualne wnioski. 
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