
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych: 

TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH 

Studia stacjonarne – Technologia Chemiczna – II stopień – V Rok – semestr 9 

  

Ćwiczenie 6 

 

Temat:  Wykonanie cementów w oparciu o uzyskane klinkiery - przemiał, oznaczenie 

gęstości metodą piknometryczną oraz powierzchni metodą Blaine’a i rozkładu ziarnowego. 

 

Cel ćwiczenia:  

Student zostaje zapoznany z podstawami technologii procesu mielenia cementów, czynnikami 

wpływającymi na przemiał oraz charakterystyką powierzchni właściwej, gęstości i uziarnienia 

cementów. 

 

Program ćwiczenia: 

Grupa zostaje podzielona na dwa zespoły, które będą miały za zadanie poddać mieleniu  

charakterystyce klinkiery zsyntezowane na poprzednich zajęciach.  

 

Ćwiczenie 1. Przygotowanie cementów. 

1. Zespół 1 – dwa klinkiery do których wprowadzamy gips jako regulator czasu wiązania 

– 60 min w laboratoryjnym młynie obrotowo wibracyjnym. Badanie powierzchni 

właściwej w czasie mielenia za pomocą aparatu Blaine’a. 

2. Zespół  2 – dwa klinkiery do których wprowadzamy gips jako regulator czasu 

wiązania – 60 min w laboratoryjnym młynie obrotowo wibracyjnym. Badanie 

powierzchni właściwej w czasie mielenia za pomocą aparatu Blaine’a. 

 

Ćwiczenie 2.  

1. Zespół 1 – charakterystyka gęstości dwóch klinkierów – metoda piknometryczna. 

2. Zespół 2 – charakterystyka gęstości dwóch klinkierów – metoda piknometryczna. 

 

Ćwiczenie 3.  

1. Zespół 1 – charakterystyka rozkładu wielkości ziaren otrzymanych cementów – 

metoda granulometrii laserowej. 

2. Zespół 2 – charakterystyka rozkładu wielkości ziaren otrzymanych cementów – 

metoda granulometrii laserowej. 
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Wymagane podstawy teoretyczne:  

 

Student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego obejmującego wiedzę w zakresie: 

- proces mielenia cementu – charakterystyka młyna kulowego dwukomorowego, czynniki 

wpływające na wydajność procesu mielenia w przemyśle cementowym 

- skład chemiczny i fazowy klinkieru i cementów powszechnego użytku 

- znajomość właściwości cementów, ich definicji oraz metod badawczych takich jak gęstość, 

powierzchnia właściwa, rozkład wielkości ziaren 

- znajomość podstaw fizycznych metod badawczych – gęstość piknometryczna, powierzchnia 

właściwa aparatem Blaine’a, granulometria laserowa. 

 

Warunki zaliczenia zajęć: 

Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium oraz ocena ze sprawozdania. (termin 

oddania sprawozdania – 2 tygodnie od dnia, w którym przeprowadzono zajęcia). 
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