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Ćwiczenie C: 

Ocena kompatybilności domieszek z różnymi rodzajami cementów 

 

 

Cel ćwiczenia: 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rodzajami domieszek chemicznych oraz 

podstawowymi i drugorzędnymi efektami  ich działania. Zostaną omówione czynniki 

wpływające na skuteczność działania domieszek ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 

rodzaju cementu. Zostaną przeprowadzone badania mające na celu ocenę kompatybilności 

wybranych domieszek chemicznych z różnymi rodzajami cementów powszechnego użytku. 

 

 

Program ćwiczenia: 

1. Przygotowanie zaprawy cementowej (zaprawy odniesienia) o zadanych przez prowadzącego 

parametrach. 

2. Przygotowanie zapraw cementowych z następującymi domieszkami chemicznymi: 

– domieszka upłynniająca  

– domieszka uplastyczniająca 

– domieszka napowietrzająca. 

3. W celu oceny kompatybilności domieszek chemicznych z cementami przeprowadzone 

zostaną następujące badania zapraw:  

– konsystencja za pomocą stolika rozpływu zgodnie z normą PN-EN 1015-3 

– gęstość objętościowa świeżej zaprawy zgodnie z normą PN-EN 1015-6 

– zawartość powietrza zgodnie z normą PN-EN 1015-7. 

 

 

Wymagane podstawy teoretyczne: 

Rodzaje cementów powszechnego użytku. Rodzaje domieszek chemicznych. Kierunki i 

mechanizmy działania domieszek upłynniających. Domieszki napowietrzające. 

 

 

Warunki zaliczenia zajęć:  

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium odbywającego się na początku zajęć 

(forma pisemna lub ustna ) oraz wykonanie ćwiczenia i poprawne opracowanie sprawozdania 

wraz z interpretacją wyników. 

 

 

Uwaga!!! 

– po zakończeniu zajęć, osoby biorące udział w ćwiczeniach mają obowiązek posprzątania 

laboratorium oraz oddania sprzętu niezbędnego do wykonania ćwiczenia 
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– na zajęciach laboratoryjnych obowiązuje odzież ochronna (fartuch + rękawiczki) 

– podczas przebywania w laboratorium obowiązuje Regulamin Pracowni i Regulamin BHP 

(wywieszone do wglądu przy wejściu do pracowni) 
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