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Ćwiczenie H: 

Badanie postępu hydratacji spoiw mineralnych 

 

 

Cel ćwiczenia: 

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z podstawami metod badawczych umożliwiających 

zbadanie postępu hydratacji oraz zdobycie umiejętności interpretacji wyników kalorymetrii 

różnicowej, wyników analizy termicznej DTA/TG, wyników analizy XRD i wyników 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

 

 

Program ćwiczenia: 

1. Określenie dla spoiw hydraulicznych:  

– stopnia przereagowania (zawartość wody związanej chemicznie),  

– składu fazowego (dyfrakcja rentgenowskiej XRD, analiza termiczna TG/DTA), 

– szybkości wydzielania ciepła w trakcie hydratacji (kalorymetria różnicowa), 

– ocenę wytrzymałości na ściskanie zapraw normowych wg normy PN EN 196-1. 

 

 

Wymagane podstawy teoretyczne: 

Ogólna znajomość faz mineralnych typowych dla materiałów budowlanych. Student 

zobowiązany jest do wykazania się wiedzą w zakresie ogólnym dotyczącym: 

– wpływu różnych czynników na postęp hydratacji,  

– metody badania postępu hydratacji – kalorymetria różnicowa, DTA/TG – termiczna 

analiza różnicowa wraz z termograwimetrią, dyfraktometria rentgenowska XRD, 

– faz klinkierowych: charakterystyka, przebieg i produkty hydratacji, wpływ 

siarczanów,  

– podstaw fizykochemicznych wykorzystywanych metod badawczych (analiza 

termiczna, kalorymetria, dyfrakcja rentgenowska). 

 

 

Warunki zaliczenia zajęć:  

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium odbywającego się na początku zajęć 

(forma pisemna lub ustna ) oraz wykonanie ćwiczenia i poprawne opracowanie sprawozdania 

wraz z interpretacją wyników. 

 

 

Uwaga!!! 

– po zakończeniu zajęć, osoby biorące udział w ćwiczeniach mają obowiązek posprzątania 

laboratorium oraz oddania sprzętu niezbędnego do wykonania ćwiczenia 
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– na zajęciach laboratoryjnych obowiązuje odzież ochronna (fartuch + rękawiczki) 

– podczas przebywania w laboratorium obowiązuje Regulamin Pracowni i Regulamin BHP 

(wywieszone do wglądu przy wejściu do pracowni) 

 

 

Literatura: 

1. Praca zbiorowa Andrzej Bobrowski Marek Gawlicki, Artur Łagosz, Grzegorz Łój, Wiesława 

Nocuń-Wczelik „Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania.” 

2. Kurdowski, Wiesław. Chemia cementu i betonu. Stowarzyszenie Producentów Cementu, 

2010. 

3. Neville, A. M., Ajdukiewicz, A., Degler, A., & Kasperkiewicz, J. (2012). Właściwości 

betonu. Stowarzyszenie Producentów Cementu. 

4. Internet 

5. Publikacje naukowe (prace magisterskie, bazy danych Science Direct).  

 

 

 

 

Instrukcja wykonawcza: 

 

Część 1.  

Zatrzymanie hydratacji spoiw i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

Cześć 2.  

Interpretacja krzywych kalorymetrycznych, dyfraktogramów, krzywych TG/DTA/DTG, 

rozwiązywanie zadań dostarczonych przez prowadzącego. 


