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Ćwiczenie J: 

Właściwości zaczynu/zaprawy/betonu zawierających cement portlandzki i 

glinowy 

 

 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wpływem dodatku cementów glinowych na właściwości 

kompozytów cementowych opierających się na cementach powszechnego użytku. 

 

 

Program ćwiczenia: 

1. Omówienie rodzajów spoiw cementowych: 

‒ cementy powszechnego użytku, 

‒ cementy glinowe, 

‒ inne rodzaje cementów specjalnych. 

2. Omówienie możliwości wzajemnego mieszania cementów powszechnego użytku z 

cementami glinowymi: 

‒ stopień mieszalności, 

‒ cel mieszania, 

‒ właściwości mieszanin. 

3. Zapoznanie z wybranymi normowymi metodami oceny właściwości w/w rodzajów spoiw 

mieszanych. 

 

 

Warunki zaliczenia zajęć:  

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena kolokwium odbywającego się na początku zajęć 

(forma pisemna) oraz wykonanie ćwiczenia i poprawne opracowanie sprawozdania wraz  

z interpretacją uzyskanych wyników badań. 

 

 

Uwaga!!! 

– po zakończeniu zajęć, osoby biorące udział w ćwiczeniach mają obowiązek posprzątania 

laboratorium oraz oddania sprzętu niezbędnego do wykonania ćwiczenia 

– na zajęciach laboratoryjnych obowiązuje odzież ochronna (fartuch + rękawiczki) 

– podczas przebywania w laboratorium obowiązuje Regulamin Pracowni i Regulamin BHP 

(wywieszone do wglądu przy wejściu do pracowni) 
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