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Ćwiczenie K: 

Badania hydratacji cementów glinowych 

 

 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegiem hydratacji cementów zawierających w 

składzie gliniany wapnia, w tym głównie typowych cementów glinowych. 

 

 

Program ćwiczenia: 

1. Omówienie rodzajów cementów zawierających podwyższoną zawartość różnego rodzaju 

glinianów wapnia: 

‒ cementy glinowe, 

‒ cementy siarczanoglinianowe, 

‒ cementy romańskie. 

2. Omówienie możliwości wykorzystania przemysłowego poszczególnych rodzajów 

cementów. 

3. Zapoznanie z wybranymi normowymi metodami oceny przebiegu hydratacji tego typu 

cementów. 

 

 

Warunki zaliczenia zajęć:  

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena kolokwium odbywającego się na początku zajęć 

(forma pisemna) oraz wykonanie ćwiczenia i poprawne opracowanie sprawozdania wraz  

z interpretacją uzyskanych wyników badań. 

 

 

Uwaga!!! 

– po zakończeniu zajęć, osoby biorące udział w ćwiczeniach mają obowiązek posprzątania 

laboratorium oraz oddania sprzętu niezbędnego do wykonania ćwiczenia 

– na zajęciach laboratoryjnych obowiązuje odzież ochronna (fartuch + rękawiczki) 

– podczas przebywania w laboratorium obowiązuje Regulamin Pracowni i Regulamin BHP 

(wywieszone do wglądu przy wejściu do pracowni) 
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